


Die bei tribologischer Belastung der unten aufgeführten Werkstoffpaarung 
emittierten partikulären Kontaminationen liegen bei den angegebenen 
Testparametern innerhalb der Grenzwerte der jeweils zugeordneten Luft-
reinheitsklassen gemäß ISO 14644-1.
The level of particulate contamination emitted during application of tribo-
logical stress on the material pairing specified lies within the permissible 
values of the corresponding Air Cleanliness Classes in accordance with 
ISO 14644-1.

Werkstoffpaarung
Material pairing

Luftreinheitsklasse
Air Cleanliness Class 

Sikafloor-326, RAL 7035 vs. PA6 

Sikafloor-326, RAL 7035 vs. PA6

geeignet für ISO-Klasse 4  
(ISO 14644-1)
suitable for ISO Class 4  
(ISO 14644-1)


