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Qualifizierungsbescheinigung - Einzelprodukt

Auftraggeber Interstuhl Biromobel GmbH & Co. KG Untersuchungsergebnis / Klassifizierung Der SATTELHOCKER 9473R-MGO1 wurde in Anlehnung an IEC 61340-5-1

BrihlstraBe 21 und IEC 61340-2-3 zum Widerstand zum erdungsfahigen Punkt (Rgp) unter-

72469 MeBstetten-Tieringen sucht. Das Messergebnis liegt unterhalb des geforderten Grenzwerts von 1 x

Deutschland 10°Q nach IEC 61340-5-1 fur ESD-Schutzelemente.

Mittelwert
Prif- Widerstand zum Erfiillung des
Untersuchte Komponente Messpunkte spannung | erdungsfihigen Grenzwerts nach
WY Punkt (R_) DIN EN 61340-5-1

Kategorie: Arbeitsplatz und Arbeiter Q]

Sitzflache P. 1 6,0 x 10* erfiillt
Subkategorie: Stuhle

Sitzflache P. 2 10 5,6 x 10¢ erfillt
Bezeichnung: SATTELHOCKER 9473R-MGO1 Sitzflache P. 3 10 6,2 x 10 erfiillt

(Herstellungsdatum: 5/9/2024; Farbe: Schwarz; Artikelnummer: 20025867,
Seriennummer: 9473R)

ESD-Untersuchung an reprasentativen Stellen (Widerstand zum Erdungsfahigen Punkt)

Standards/Richtlinien: I[EC 61340-2-3, -5-1
Die angegebenen Normen beziehen sich generell auf die zum Zeitpunkt der
Untersuchungen gultige Fassung.

Messgerate: e Datenerfassung:
Ty D e Metriso 3000
— Hersteller:.......ooooooiiiiii Wolfgang Warmbier GmbH & Co. KG
e Messsonden:
= Typ: e Model 850, ME 2,5kg, @ 63,5mm, DIN IEC 61340-2-3, -4-1
— Hersteller:.......oooooiviiii Wolfgang Warmbier GmbH & Co. KG
= TP e Ruckenlehnenelektrode Model 900
— Hersteller:.......ooooooviiiii Wolfgang Warmbier GmbH & Co. KG
e Gegenelektrode:
—Material: ... 2 Edelstahlplatten
— GIOBE: 500 mm x 500mm (£ 2 mm)
DK 1,2mm (x 0,1 mm)
Testparameter der Prifumgebung: e Reinraum Luftreinheitsklasse (gemaB ISO 14644-1):......ccccccveviverierennnns ISO 1 Die fur die Qualifizierung verwendeten Messeinrichtungen werden regelmaBig kalibriert und sind auf nationale und internationale
o Luftstromungsgeschwindigkeit:...........cooooviiiiiiiiiiii 0,45m/s Standards rickflhrbar. Sofern keine nationalen Standards existieren, entspricht das Messverfahren den derzeit glltigen technischen
o Stromungsfihrung:........oocooeviiiiiiii vertikale laminare Stromung Regeln und Normen. Die Dokumentation kann bei Bedarf eingesehen werden.
© TeMIPEIATUI .ot 22°C+0,5°C
o Relative FEUChTeI ..ot 45% +5% Detaillierte Informationen sowie die Parameter der Prifumgebung entnehmen Sie bitte dem Prifbericht des Fraunhofer IPA.
Testparameter der Versuchsdurchfihrung: e Montagezustand: ..........ccccoiiiiiiiiiiiee isolierende Lagerung
= YD e plane PTFE-Plate mit R > 10™Q
— GIOBE: 1210mm x 1200 mm (= 5mm) Die Gultigkeit dieses
DK 5mm (£ 1mm) Dokuments beschrankt
sich auf das genannte
Fraunhofer-Institut fir Produktionstechnik ~ IN 2409-1551 Stuttgart, 16. Mai 2025 Produkt in unveranderter
und Automatisierung IPA Report No. Erstausstellung Ort, Datum Erstausstellung Form ab Erstausstellungs-
datum fUr eine Dauer von
Abteilung Reinst- und Mikroproduktion -- - 5 Jahren und kann auf
y Report No. Aktualisierung Ort, Datum Aktualisierung www.tested-device.com

/ NobelstraBe 12 . NN Uberprift werden.
 Fraun hOfer 70569 Stuttgart N S "
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